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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  KESIMPULAN 

 Dari penelitian yang telah dilakukan dan hasil pembahasannya, maka 

dapat disimpulkan bahwa : 

1. Kuat tekan beton  normal pada umur 28 hari mencapai 27,15 MPa, 

setelah menambahkan serbuk besi dengan persentase 2,5% pada umur 

28 hari maka didapat kuat beton lebih kecil dibanding dengan beton 

normal yaitu 25,71 MPa, begitu pula penambahan serbuk besi dnegan 

persentase 5% pada umur 28 hari didapat kuat tekan beton lebih kecil 

dibanding dengan beton penambahan serbuk besi 2,5% yaitu 23,39 

MPa. Penambahan serbuk besi dengan persentase 7,5% pada umur 28 

hari didapat kuat tekan beton yaitu 23,64 MPa dan penambahan serbuk 

besi dengan persentase 10% pada umur 28 hari didapat kuat tekan 

beton yaitu 17,12 MPa. 

2. Serbuk besi tidak dapat digunakan sebagai bahan pengganti ataupun 

penambah agregat halus dikarenakan tidak memiliki daya serap air 

yang mengakibatkan beton tidak mengikat dengan sempurna 

 

5.2 SARAN 

 Untuk pengembangan penelitian lebih lanjut, maka penulis menyarankan 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Perlunya penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan serbuk besi 

sebagai agregat halus dengan penambahan zat additive, seperti 

superplastisizer agar dapat meningkatkan kuat tekan beton. 

2. Menggunakan benda uji silinder.  


